| KLEJE |

TERMOLEP-P

POLIURETANOWY KLEJ DO STYROPIANU

Jednosktadnikowa, niskorozprezna piana polivreta-
nowa, specjalnie zaprojektowana dla potrzeb
wysoce skutecznego klejenia lekkich materiatow
izolacyjnych i elementéw dekoracyjnych ze styropia-
nu do konstrukgcji pionowych. Doskonata przy two-
rzeniu ostony termicznej, (mur-PUR-EPS). Uzyskana
piana ma doskonatq strukture nawet przy tempera-
turze -5°C.

Wiasciwosci
Szybkoschngca, stabilna wymiarowo
Réwnomierna struktura, doskonata
akustyczna i termiczna
Doskonata przyczepnos¢ do betonu, tynku,
muru, styropianu, niezmiekczonych PVC i zmody
kowanych paséw asfaltowych

izolacja

Zastosowanie
Klejenie lekkich materiatéow izolacyjnych i
elementéw dekoracyjnych ze styropianu
Klejenie EPS i XPS
Wysoce skuteczne klejenie i montaz materiatow
izolacyjnych
Nadaje sie do wypetniania spoin pomiedzy
ptytami termoizolacyjnymi z materiatow, takich
jak: EPS, XPS i z wtokien mineralnych (tzw.
wetny)

Podtoze

Podtoze takie jak mur ceglany lub beton nalezy
przed klejeniem zagruntowaé preparatem Classic
Grunt lub Nano Grunt. Szybkos¢ schniecia powtoki
gruntujgcej wynosi okoto 2-4 godzin. Zakurzone
podtoze zmniejsza przyczepnos¢ piany klejgcej.
Prawidtowo zagruntowang i wyschnietqg powierzch-
nie nie nalezy juz nawilzaé! Wilgotnos¢ podtoza
przyspiesza i zwigksza rozpreznosé, ale jednoczesnie
pogarsza regularng strukture piany, co wigze sie z
mniejszq sztywnosciq i wiekszymi porami. Urzgdze-
nia i inne powierzchnie narazone na zanieczyszcze-
nie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Ograniczenie

Nie zaleca sie stosowanie produktu pod wodg i w
miejscach zamknietych, brak przyczepnosci do PE,
PP, silikonu, teonu i podtozy z ttustymi plamami. Nie
zaleca sie nagrzewac¢ piany lub podtoza, nie nalezy
aplikowaé na podtoza pokryte szronem. Nie stoso-
wa¢ produktu na mokre podtoza! Przy przechowy-
waniu w niskich temperaturach zaleca sie przed
uzyciem utrzymywac puszke w temperaturze poko-
jowej przez 1 godzine. Nie stosowaé produktu przy
silnym wietrze!

Sposoéb uzycia

Nalezy przykreci¢ puszke do pistoletu aplikacyjnego
z gwintem NBS. Puszke nalezy doktadnie wstrzg-
sngé¢ (co najmniej 30 razy). Ustawi¢ za pomocq
sruby oporowej wymagane dawkowanie. Rurke
pistoletu nie wolno nigdy ktas¢ bezposrednio na
podtoze/materiat termoizolacyjny, ale trzymacé jg
podczas aplikacji kleju PUR okoto 1cm nad materia-
tem termoizolacyjnym. Przy klejeniu ptyt styropia-
nowych nalezy nanies¢ piane po obwodzie ptyty w
odlegtosci 2-4 cm od jej krawedzi, najlepiej tak, aby
podczas ich mocowania do podtoza i po docisnieciu
nie doszto do wycisniecia piany poza krawedz ptyty.
Wedtug wzoru pokazanego na rysunku nalezy
nanies¢ przynajmniej jeden pas piany w $rodku
ptyty wzdtuz dtuzszej krawedzi. Nie nalezy prowa-
dzi¢ aplikacji piany w ksztatcie ,, X"
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lub ,,W”! Zalecana szerokos¢ nanoszonego prepa-
ratu powinna wynosi¢ 3-4 cm, w zaleznosci od
nieréwnosci podtoza. Nalezy zwréci¢ uwage, aby
po docisnieciu ptyty do podtoza pokrycie piang
PUR wynosito 20% w przypadku systemu kotwio-
nego i min. 40% w przypadku systemu klejonego z
dodatkowym zakotwiczeniem. Ptyte nalezy przy-
tozy¢ do Sciany i po okoto 2 minutach od aplikagji
piany docisng¢ i wyréwnac jq przy pomocy dtugiej
taty. Ptasko$¢ powierzchni ptyt mozna korygo-
waé przez okoto 20 minut od ich przyklejenia, w
zaleznosci od temperatury otoczenia
(powietrze i podtoze).

Uwaga: Dtugie opéznienie pomiedzy naktada-
niem piany PUR a przytozeniem ptyty do podtoza
zmniejsza przyczepnos¢. We wszystkich rodzajach
pian PUR po okoto 5 minutach zaczyna tworzy¢
sie nieprzylepna powierzchnia, ktéra zmniejsza
przyczepnos¢. Zakres temperatury aplikagji
wynosi od +5°C do +35°C. Juz po 2 godzinach od
przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do kolejnych
czynnosci technologicznych.

UWAGI

Nieutwardzonq piane nalezy wyczysci¢ czyscikiem
do piany PU, utwardzong piane mozna usungé
tylko metodami mechanicznymi. Podczas pracy z
piang zaleca sie nosi¢ odziez ochronng, rekawice i
okulary. Podtoze nalezy zabezpieczyé papierem
lub folig plastikowq. Utwardzona piana PUR nie
jest odporna na promieniowanie UV. Odpornosé
ta zalezy od czasu ekspozycji przy bezposrednim
Swietle stonecznym (od okoto 14 dni do 3 miesie-
cy). Po tym czasie wraz z innymi efektami klima-
tycznymi (deszcz, mréz itp.) dochodzi do narusze-
nia struktury piany przez promieniowanie UV.

Czyszczenie
Materiat: Nieutwardzong piane - czyscikiem do piany.
Rece: woda i mydto, krem regenerujgcy do rgk.

Kolor
Zobtty

Opakowanie
Puszka 750 ml

Bezpieczenstwo ogdlne
Patrz «Karta charakterystyki 05.19DEU».

Aktudlizacja

Zaktualizowano w dniu: Sporzgdzono w dniu: 01.08.2017r.
Produkt jest zgodny ze specy kacjg i objety gwarancjq.
Podane informacje i udostepnione dane sg wynikiem
naszych wtasnych doswiadczen, badan i obiektywnych
testéw. Potwierdzamy z catg odpowiedzialnosciq, ze sq
rzetelne i doktadne. Producent nie moze przewidzie¢
wszystkich wariantéw zastosowania swoich produktéw,
gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt bedzie
aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w
zadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres poda-
nych informacji dotyczqcych przydatnosci produktu do
konkretnych zastosowahn ani poza procedury uzycia.
Powyzsze informacje majqg charakter ogélny. Kazdy uzyt-
kownik zobligowany jest do przetestowania przydatnosci
zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych infor-
magcji prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym.




